МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ТЕКСТИЛНИХ И КОЖАРСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
НОВИ ПАЗАР
XXVII РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

ТЕКСТИЛНИХ И КОЖАРСКИХ ШКОЛА



Мај 2023. 
	1.
	Допуни реченицу:

За машћење тешких, чврстих и жилавих кожа користе лој, стеарин, парафин и воскови.

1


	2. 
	Повежи појмове према захтеву.

Са леве стране су наведене методе завршне дораде коже, а са десне стране начин извођења. На линији поред набројаних начина извођења упиши одговарајућу методу:

1

гланцање

3

хидраулична преса 

2

бељење

4

синтетичка штавила

3

пeглање

5

пестинг уређај 

4

доштава

1

стаклени ваљци

5

сушење

3

водоник-пероксид

2


	3.
	Слојеви дерме, правог кожног ткива, су: 

1.
ретикуларни
2.
рожнати
3.
матични
4.
папиларни
 (заокружи тачне одговоре)
1



	4.
	Са леве стране су наведена штавна средства, а са десне стране врсте штављења која се користе.

У празна поља поред врсте штављења уписати број штавног средства које му одговара.

ШТАВНА СРЕДСТВА

ВРСТЕ ШТАВЉЕЊА

1

нерадол

4

комбиновано штављење

2

хромна стипса

5

биљно штављење

3

рибље уље
2

минерално штављење

4

глазе штава
1

синтетичко штављење

5

квебрачо

3

органско штављење

3


	5.
	Са леве стране наведене су врсте вештачких кожа а са десне стране основне сировине за њихово добијање.

 На линији поред основне сировине упиши број вештачке коже који јој одговара:

1. ГРАНУЛАТИ

2

развлакњени кожни остаци

2. РЕГЕНЕРАТ КОЖА

1

РVС, РU, РА

3. ФОЛИЈЕ И ПЛОЧЕ

3

омекшани РVС, РU, РА. каучук, влакнасте материје

4. СКАЈ

5

природна и вештачка влакна. фиксиран везивним срествима

5. ФИЛЦАНЕ ТКАНИНЕ

4

фолије и пасте од РVС, РU на тканинама, филцу и трикотажи

2


	6.
	Допуни реченицу:

Крзна добијена хемијским путем деле се на: ткана, трикотажна и лепљена.
1




Од наведениих готових кожа,природан изглед лица има:

	 1. анилин бокс
        2. пластик бокс

        3.    бокс са кориованим лицем

(заокружи тачан одговор)

1


	

	8.
	Допуни реченицу:

Физичко-механичке особине готове коже су:

1. густина,

2. чврстоћа на кидање,

3. отпорност према хабању и

4. пропустљивост водене паре и ваздуха.

2



	9.
	Допуни реченицу:

Контрола откречавања се врши помоћу  фенолфталеина и метил – црвеног индикатора.
2



	10.

	Навести методе за испитивање и оцењивање квалитета готових кожа:

1. органолептичке,
2. макроскопске,
3. хемијске,
4. физичке и
5. практичне.

2



	11.
	Са леве стране наведени су врсте лепкова а са десне основне сировине за њихово добијање.

На линији поред основне сировине упиши број врсте лепка који одговара тој сировини:

1

дисперзни лепкови 

5

синтетички каучук 

2

инфрацрвени лепкови 

2

термопластичне смоле 

3

термопластични 

3

фенолформалдехидне смоле 

4

гумени цемент 

4

природни каучук 

5

неопренски

1

полиуретан
2


	12.
	Међу наведеним операцијама завршне дораде коже хемијске методе дораде су:

1. сушење

2. импрегнирање

3. гланцање

4. покривно бојење

5. мекшање

6. апретирање

7. доштава и избељивање

8. тањење

9. машћење

(заокружи тачне одговоре)
1



	13.

	Поставне коже:

а) су израћене од квалитетних сировина

б) треба да буд такне,глатке и меке.

в) не смеју садржавати такве супстанце које ће надражити кожу

г) треба да добро пропуштају ваздух, водену пару и воду 

д) штављене су само хромним солима

 (заокружи тачне одговоре)

1



	14.
	Допуни реченицу:

У циљу постизања мекоће одевног велура врши се:
    а)  продужено лужење,

    б) потпуно откречавање,
    в) интензивно хемијско и механичко мекшање,
    г) потпуна неутрализација,
    д) машћење 2 пута. 

2



	15.
	Шевро кожа се добија од кожа коза  и  јаради , а користи се за израду одевних предмета, галантеријских производа, горњих кожа за фину обућу, рукавица и поставних кожа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2



	16.
	Две основне операције се не спроводе код производње крзна, а спроводе се код производње коже:

а) лужење и мочење,
б) лужење и покривно бојење,
ц) лужење и доштава.
(заокружи тачан одговоре)
1


	17.     


	Механичке операције којима се повећава истегљивост и еластичност коже су:
1) брушење коже

2) импрегнирање коже

3) мекшање и сушење коже.

1
 (заокружи тачан одговоре)



	18.
	Допуни реченицу:
Штављење је процес који се одвија између колагених влакана и штавних материја.                                      
2



	19.
	Сирова кожа треба да задовољи следеће услове: 

1) да се ткиво коже састоји претежно од колагена,

2) да кожа има потребну дебљину и површину,

3) да животиња од којих се добијају коже има довољно.

2



	20.
	Повежи појмове према захтеву.

Са леве стране наведене су врсте коже, а са десне особине тих кожа. На цртици поред врсте коже уписати особине које јој одговарају.

1

Одевне коже

5

Чврсте, отпорне на пресавијање и трење

2

Вештачке коже

1
Меке, еластичне, танке, порозне

3

Техничке коже

4
Дебеле, јаке, отпорне на хабање

4

Ђонске коже

2
Ниска цена, лако се одржавају, нису порозне

5

Галантеријске коже

3
Издржљиве, јако машћене

3




